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Anleitung fur Bodenbeschichtung auf Beton staplerbefahrbar
in Werkstatt, Lagerhalle, Gewerbehalle, Garage usw.
mit MIPA EP 200-50 2K Epoxidharz-Bodenfarbe

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmaoglichkeiten
2. Untergrundprifung und Vorbereitung
3. Beschichtung
3.1 Grundierung
3.2 Zwischenbeschichtung
3.3 Endbeschichtung
4. Erklarung wie Sie die aufgefiihrten Produkte im Onlineshop finden
5. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmoglichkeiten
Streichen, Rollen

2. Untergrundpriufung und Vorbereitung

1. Untergrund und Haftung auf Eignung prifen, lose Stlicke entfernen
Siehe hierzu unsere -> separate Info und die Angaben in den technischen Datenblatter
der einzelnen Produkte.

2. Bodenflache griindlich reinigen, abkehren, absaugen evtl. vorhandene Olflecke
in Garagen oder Werkstatten missen entfernt werden. Sehr hilfreich ist hierfir PCI Entdler.
Bei groR¥flachigen Verunreinigungen empfehlen wir Kugelstrahlen, oder im Extremfall
Austausch der betroffenen Flachen.

3. Loécher und Risse mit Epoxidharzspachtel MIPA E9Q0 ausspachteln,
oder ausgief3en mit MIPA EP 150-70 Epoxidharz Siegelgrund mit Harter gemischt
(nach Volumen: 2 Teile Lack +1 Teil Harter: EP 975-25)
oder grof3ere Schadstellen mit CDS Epoxidharz-Reparaturmdortel ausbessern

Untergrund-Beschaffenheit
Trocken, sauber, fest, frei von Ol, Rost, Fett, losen Teilen und trennenden Substanzen (Zementschlamme,
Trennmittel etc.). Aufsteigende Feuchtigkeit ist auszuschlieRen.

Untergrund-Vorbehandlung

Mineralische Untergriinde (abgebunden, formstabil und tragfahig), frei von absandenden Teilen und
sonstigen trennend wirkenden Substanzen (z.B. Gummiabrieb, Fette, Ole, nicht geeignete Grundierungen
u.A.). Die Untergriinde miissen ihre Ausgleichsfeuchtigkeit erreicht haben. (Siehe technisches Datenblatt).
Erdfeuchte muss einwandfrei isoliert sein. 1K-Altanstriche und lose 2K-Beschichtungen sind zu entfernen.
Untergrund durch geeignete Malinahmen wie z.B. Strahlen oder Frasen vorbereiten.

Verarbeitungsbedingungen

Nicht bei Temperaturen unter + 15 °C und Luftfeuchtigkeit gréRer als 70 % verarbeiten.

Auch wahrend der Trocknung und anschlieRende Aushartungszeit von ca. 8 Tagen sollte die Temperatur
niemals unter + 15°C fallen.

Optimale Verarbeitungsbedingungen:
Lufttemperatur: 20 - 25 °C; Objekttemperatur > 15 °C ; rel. Luftfeuchtigkeit: 40 - 60 %
Luftgeschwindigkeit: mind. 0,4 m/s (fur gute Beliiftung sorgen)

Neue Betonbdden miissen mindestens 4 Wochen alt sein.


http://www.neser-ofs.de/s/ti/anleitungen/Untergrundpruefung_und_Anforderungen_bei_Bodenbeschichtungen.pdf
http://www.mipa-paints.com/d/pi/wbs/WBS2K-EP-Fussbodenfarbe.pdf
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Bendotigte Materialien / Materialbedarf

Schnellsuche im Shop

MIPA Epoxidharzspachtel MIPA E90 e90

MIPA EP 150-70 Epoxidharz Siegelgrund ep150

mit Harter bestellen ep975

MIPA Quarz-Additiv guarz-add
CDS Epoxidharz-Reparaturmaortel cdsrep )

3. Beschichtungsaufbau

MIPA EP 200-50 ist eine hervorragende 2K Epoxidharz-FuRBbodenbeschichtung zur Herstellung
halbglanzender Betonbodenbeschichtungen fir mineralische Untergriinde. Ideal zur
Bodenbeschichtung in Werkstatten, Kellern, Lagerhallen, Garagen.

Gleichzeitig ist MIPA EP 200-50 ein 2K-Epoxidharz-Farblack zur Anwendung als
Chemikalienschutzlack fur Stahl, Zink, Alu, GFK und mineralische Untergriinde.

Eigenschaften

- sehr hohe chemische und mechanische Bestandigkeit

- hohe Abriebbestéandigkeit, staplerbefahrbar

- bestandig gegeniiber Benzin, Ol, Teer; weitgehend bestandig gegeniiber Losemitteln
und verdinnten Sauren und Laugen

- frost- und tausalzbestandig

- Temperaturbestandigkeit: Dauerbelastung: 150 °C; Kurzzeitbelastung:180 °C;

- sehr gute Haftung auf Stahl, Zink, Aluminium, GFK und Beton

Einsatzgebiete

- Bodenbeschichtung glatt oder rutschhemmend in Produktionshallen,
Industriehallen, Wohnraumen, Garagen, Kellern uvm...

- Chemikalienschutzlack

Vorgehensweise

3.1 Grundierung
1 x Grundanstrich mit verdiinntem MIPA EP 200-50 gemischt mit MIPA Harter EP 950-10

und 1:1 verdinnt mit MIPA EP-Verdinnung

Mischungsbeispiel: Mischung nach Gewicht oder Volumen
31 2:1
Farbe MIPA EP 200-50 5,0 kg (oder 5,0 Liter)
Harter MIPA Harter EP 950-10 1,7 kg (oder 2,5 Liter)
Verdunnung MIPA EP Verdinnung 6,5kg (oder 7,5 Liter)

Wichtig ist die jeweilige grindliche maschinelle Durchmischung von Lack und Harter.
Diese Mischung ist je nach Temperatur 5 — 6 Stunden verarbeitungsfahig.

Trocknung mind. 12 — maximal 24 Std. - beilangerer Trocknung Technik Info beachten
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Wir kalkulieren fir die Grundierung mit einem Verbrauch von

0,06 kg MIPA EP 200-50 Epoxidharz FuBbodenbeschichtung
zzgl. Harter und Verdiinnung je m2 Bodenflache.

Beispiel: Halle 150 m2 Bodenflache

150 m2 x 0,06 kg = 9,00 kg MIPA EP 200-50 + 3 kg Harter + 12 kg EP Verdiinnung
(Bodenfarbe im Verhaltnis 3 : 1 nach Gewicht abwiegen)

3.2 Zwischenbeschichtung

1 x Zwischenbeschichtung mit MIPA EP 200-50 gemischt mit MIPA Harter EP 950-10
bei rutschhemmender Ausfihrung inklusive 10 - 30 Gew.% Mipa Grip Substrat (50 g je m?)

Mischungsbeispiel:

Farbe MIPA EP 200-50 5,0 kg (oder 5,0 Liter)
Harter MIPA Harter EP 950-10 1,7 kg (oder 2,5 Liter)
Verdinnung bei Bedarf MIPA EP Verdinnung bis zu 0,4 kg (oder 0,5 Liter)

Wichtig ist die jeweilige grindliche maschinelle Durchmischung von Lack und Harter.
Diese Mischung ist je nach Temperatur 5 — 6 Stunden verarbeitungsfahig.

Trocknung mind. 12 Std. Bei Trocknung langer als 24 Std. Zwischenschliff erforderlich.

Wir kalkulieren fir die Zwischenbeschichtung mit einem Verbrauch von

0,15 kg MIPA EP 200-50 Epoxidharz FuBbodenbeschichtung
zzgl. Harter und Mipa Grip Substrat je m2 Bodenflache.

Beispiel: Halle 150 m2 Bodenflache

150 m2 x 0,15 kg = 22,5 kg MIPA EP 200-50 + 7,5 kg Harter

3.3 Endbeschichtung

1 x Deckanstrich mit MIPA EP 200-50 gemischt mit MIPA Harter EP 950-10

Mischungsbeispiel:

Farbe MIPA EP 200-50 5,0 kg (oder 5,0 Liter)
Harter MIPA Harter EP 950-10 1,7kg (oder 2,5 Liter)
Verdinnung bei Bedarf MIPA EP Verdinnung bis zu 0,4 kg (oder 0,5 Liter)

Wichtig ist die jeweilige grindliche maschinelle Durchmischung von Lack und Hérter.
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Diese Mischung ist je nach Temperatur 5 — 6 Stunden verarbeitungsfahig.

Wir kalkulieren fir die Endbeschichtung mit einem Verbrauch von

0,15 kg MIPA EP 200-50 Epoxidharz FuBbodenbeschichtung
zzgl. Harter je m2 Bodenflache.

Beispiel: Halle 150 m2 Bodenflache

150 m2 x 0,15 kg = 22,5 kg MIPA EP 200-50 + 7,5 kg Harter

Bei vorhandenen Altanstrichen empfehlen wir entweder komplettes Abschleifen, oder zumindest anschleifen
der Flachen und Probebeschichtung zur Haftungsprifung.

Bendotigte Materialien / Materialbedarf

MIPA EP 200-50 Epoxidharz Bodenfarbe
ca. 0,36 kg (zzgl. Harter) je m?2 Schnelisuche im Shop
Bitte immer inklusive Harter bestellen! im Komplettset -> ‘ miphb ~ )|
(komplett fur Grundierung und 2 x Streichen)

Schnellsuche im Shop

erdinnung mipvep A
MIPA EP Verdu i \
ca. 0,06 Liter je m2 N\
Schnellsuche im Shop
MIPA Grip Substrat (Option) ‘ mipgrip ki

ca. 0,05 kg je m2
Schnellsuche im Shop

Werkzeugset fur Bodenbeschichtung mit MIPA EP 200-50 ‘ Werkzeugset—_oz

Beispielrechnung fur Bodenflache 50 m?2

MIPA EP 200-50 Epoxidharz Bodenfarbe 0,36 kg x 50 m2 = 18 kg
(komplett fur Grundierung und 2 x Streichen)
MIPA EP Verdinnung 0,06 Liter x 50 m2 = 3,0 Liter

Schnellsuche im Shop
oder einfach im Komplettset bestellen >>zum Komplettset miphb k(
5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop zum Shop
Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann kénnen Schnellsuche im Shop

Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel Gber die Eingabe der ‘ | Kurzel ® '\‘
in die Schnellsuche im Shop oben rechts aufrufen. N

Wie funktioniert die Schnellsuche? >> zur Erklarung


http://www.lackundfarbe24.de/de/MIPA-2K-Epoxidharz-Hallenbodenbeschichtung-im-Komplettset-je-nach-Hallengroesse-Preis-ab
http://www.lackundfarbe24.de/
http://neser-ofs.de/s/ti/anleitungen/anleitung_artikel-schnellsuche_im_shop.pdf
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6. Wichtige Hinweise

Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch
unterschiedliche Untergriinde oder Verarbeitungsweisen sind moglich.

Die fertig lackierte Flache ist am nachsten Tag hantierbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit, wie bei fast
allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgultigen Aushartung noch
etwas vorsichtig mit der Oberflache umgehen.

2K Materialien sollen innerhalb von 24 Stunden uberstrichen werden.
Bei langerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nachsten Anstrich angeschliffen
werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfaltigen
Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen
Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblétter der Hersteller
beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Ricksprache halten.



